CONTROLE TECNOLOGICO E
REFORCO DO CONCRETO

O controle tecnolégico do concreto,
através do controle do preparo, recebimento,
planejamento das atividades de langamento,
adensamento e cura, seguidos do
monitoramento da resisténcia a compresséo do
concreto através da ruptura de corpos de prova
de lotes pré—definidos, permitem controlar
problemas e constatar deficiéncias de
resisténcia. O emprego de esclerbmetro de
percussdo, com as devidas cautelas, pode
auxiliar no monitoramento da homogeneidade
do concreto empregado ao longo da estrutura.

Constatadas deficiéncias de resisténcia
do concreto deve-se providenciar seu reforco o
guanto antes, se possivel antes de qualquer
carregamento. Tal necessidade deve-se ao fato
de que ao longo do carregamento, o concreto
deforma-se TN
podendo, em
condicdes limites,
atingir deformacdes
préximas as
deformacdes
maximas
admissiveis, da

ordem de 2%.. Reforcos colocam-se em
condicdo de trabalho apenas apoés a
deformacdo da estrutura a ser reforcada. No
caso de estruturas pré-deformadas, a eficiéncia
da transferéncia das cargas aos reforgcos é
minimizada, aumentando os custos dos reparos
podendo, em alguns casos, inviabilizar
tecnicamente os reforcos pretendidos.
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Para reforcos de estruturas deve-se
consultar profissional efetivamente
especializado, sem o qual, deficiéncias da
estrutura poderéo ser agravadas.
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